


	
		×
		

	






    
        
            
                
                    
                
            

            
                
                    
                    
                        
                    
                

            

            
                                    Log masuk
                    Ayo Mulai
                            

        

        

        
            	Travel
	Technology
	Sports
	Marketing
	Education
	Career
	Social Media


            + Jelajahi semua kategori
        


            






    

        
                

                
        
            STUDI SIFAT-SIFAT ASPAL PORUS … Awal.pdf · Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di...

        


        




    
        
            
                

                
                
            

            
                
                1

15
                
            

            
                
                100%
Actual Size
Fit Width
Fit Height
Fit Page
Automatic


                
            

			
        

        
            
                
                
                
            

            
                

                

                
                    
                     Match case
                     Limit results 1 per page
                    

                    
                    

                

            

        
        
            
                                    
    
        
        

        

        

        
        
            STUDI SIFAT-SIFAT ASPAL PORUS MENGGUNAKAN ASPAL PENETRASI TUGAS AKHIR OLEH : I GUSTI AGUNG ANANDA PUTRA 1204105040 JURUSAN TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA 2016 
        

        
    






                            

        

    









        
            	
					Upload

					dothien
				
	
                    Category

                        Documents

                
	
                    view

                    226
                
	
                    download

                    0
                


        

        


        
                

                

        
        
            
                SHARE

                
                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    

                    
                    
                        
                                
                            

                        

                    
                

            

            
                                    Download
                                Report this document
            

            

        


        
            Embed Size (px):

            344 x 292
429 x 357
514 x 422
599 x 487


        

        

        

        
                
            Transcript of STUDI SIFAT-SIFAT ASPAL PORUS … Awal.pdf · Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di...

            Page 1
                        
                        

STUDI SIFAT-SIFAT ASPAL PORUS
 MENGGUNAKAN ASPAL PENETRASI
 TUGAS AKHIR
 OLEH :
 I GUSTI AGUNG ANANDA PUTRA
 1204105040
 JURUSAN TEKNIK SIPIL
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS UDAYANA
 2016

Page 2
                        
                        


Page 3
                        
                        


Page 4
                        
                        

i
 ABSTRAK
 Aspal Porus merupakan generasi baru dalam perkerasan lentur yang
 menggunakan agregat bergradasi terbuka yang mempunyai minimum 85% fraksi
 agregat kasar dari berat total campuran agar diperoleh rongga tinggi, permukaan
 kasar yang berfungsi sebagai drainase di permukaan jalan sehingga membolehkan
 air meresap ke dalam lapisan atas secara vertical dan horizontal, kemampuan
 meredam kebisingan dan meningkatkan gesekan antara permukaan jalan dengan
 ban kendaraan. Dalam penelitian ini digunakan aspal penetrasi 60/70 dan agregat
 berasal dari Karangasem-Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
 karakteristik Marshall , nilai Cantabro, nilai permeabilitas, nilai kuat tarik tidak
 langsung/Indirect Tensile Strength (ITS), dan nilai kuat tekan bebas/Unconfined
 Compressive Strength (UCS) pada kadar aspal optimum.
 Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Laboraturium Perkerasan Jalan
 Raya Teknik Sipil Universitas Udayana. Tahapan pelaksanaan meliputi
 pemeriksaan aspal penetrasi 60/70, pemeriksaan agregat, Pencampuran,
 Pembuatan sampel dengan variasi kadar aspal 5%, 5,5%, 6%, 6,5%, 7% dengan
 2x50 tumbukan, pengukuran volumetrik dan pengujian Marshall untuk
 mendapatkan nilai kadar aspal optimum. Pengujian selanjutnya adalah uji
 cantabro, uji permeabilitas, uji ITS, dan uji UCS pada kadar aspal optimum.
 Hasil penelitian ini memperoleh nilai kadar aspal optimum sebesar 6,15%,
 dengan nilai karakteristik Marshall yaitu, nilai stabilitas sebesar 636,32 kg
 (spesifikasi min. 500 kg), nilai Flow sebesar 4,0 mm (spesifikasi 2-6 mm), nilai
 Marshall Quotient sebesar 159,15 kg/mm (spesifikasi maks. 400 kg/mm), dan
 nilai VIM Marshall sebesar 19,828% (spesifikasi 18-25%). Semua nilai
 Karakteristik Marshall memenuhi spesifikasi dari Australian Asphalt Pavement
 Association (AAPA). Pada kadar aspal optimum menghasilkan nilai Cantabro
 sebesar 17,90% (spesifikasi maks. 35%), nilai permeabilitas vertical dan
 horizontal sebesar 0,145 dan 0,152 cm/detik (spesifikasi 0,1-0,5 cm/detik), nilai
 ITS sebesar 158,88 Kpa, dan nilai UCS sebesar 916,343 Kpa.
 Kata Kunci : Aspal Porus, Cantabro, Permeabilitas, ITS, UCS
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 AC = asphalt concrete, lapisan aspal beton (laston).
 Adhesi = kemampuan aspal untuk mengikat agregat sehingga
 dihasilkan ikatan yang baik antara aspal dengan
 agregat.
 Agregat = sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir atau
 mineral lainnya berupa hasil alam atau buatan.
 Agregat halus = agregat dengan ukuran butir lolos saringan No. 4
 tertahan saringan No. 200.
 Agregat kasar = agregat dengan ukuran butir tertahan saringan No. 4.
 Aspal = material pengikat dengan unsur utama bitumen.
 Aspal cair = campuran aspal keras dengan bahan pencair dari
 penyulingan minyak bumi.
 Aspal emulsi = campuran aspal keras dengan bahan pengemulsi.
 Aspal keras = aspal yang berbantuk padat pada suhu ruang.
 Aspal minyak = aspal yang merupakan residu dari minyak bumi.
 Aspal Porus = campuran beraspal yang di desain mempunyai
 porositas lebih tinggi.
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 Bahan pengisi (Filler) = agregat halus yang lolos saringan No.200.
 Base = lapis pondasi atas, lapisan perkerasan yang berada
 diantara lapis permukaan dan lapis pondasi bawah.
 Batuan beku = batuan yang berasal dari magma yang mendingin atau
 membeku.
 Batuan metamorf = batuan yang berasal dari batuan sedimen atau batuan
 beku yang mengalami perubahan bentuk akibat
 perubahan tekanan dan temperature kulit bumi.
 Batuan sedimen = batuan yang berasal dari campuran partikel mineral,
 sisa hewan dan tanaman.
 Bitumen = zat perekat (cementitious) terutama mengandung
 senyawa hidrokarbon seperti aspal, tar, atau pitch.
 Bleeding = keluarnya aspal yang mengisi rongga dalam campuran.
 Cantabro = pelepasan butir agregat akibat menurunnya kelekatan
 aspal karena gesekan roda kendaraan secara berulang.
 Deformasi plastis = penurunan pada lapisan beraspal dan biasanya disertai
 perubahan bentuk kearah samping.
 Degradasi = perubahan ukuran butiran karena adanya
 penghancuran.
 Durabilitas = keawetan, kemampuan beton aspal menerima repetisi
 beban lalu lintas, serta menahan keausan akibat
 pengaruh cuaca dan iklim.
 Fatigue Resistance = ketahanan terhadap lelah, kemampuan campuran untuk
 menahan lendutan akibat beban berulang-ulang tanpa
 terjadi alur dan retak.
 Fleksibilitas = kelenturan, kemampuan beton aspal untuk
 menyesuaikan diri akibat penurunan dan pergerakan
 dari pondasi atau tanah dasar, tanpa terjadi retak.
 Ffleksible Pavement = Perkerasan lentur.
 Flow = kelelehan, besarnya perubahan bentuk plastis
 campuran beraspal hingga batas keruntuhan.
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 Gradasi = distribusi partikel-partikel agregat berdasarkan ukuran
 butir.
 Gbt = berat jenis aspal.
 Gsb = berat jenis bulk total agregat.
 Gse = berat jenis efektif campuran maksimum.
 Gmb = berat jenis campuran padat, perbandingan berat dengan
 volume campuran.
 Gmm = berat jenis maksimum campuran.
 Hotmix = Campuran aspal panas.
 Impermeabilitas = kemampuan beton aspal untuk tidak dapat dimasuki
 air ataupun udara ke dalam lapisan beton aspal.
 Irreversible = tidak dapat mengikuti perubahan suhu.
 ITS = indirect tensile strength (kuat tarik tidak langsung)
 Kadar aspal optimum = kadar aspal tengah dari rentang kadar aspal yang
 memenuhi semua sifat campuran beton aspal.
 Keawetan (Durability) = kemampuan campuran untuk menahan pengaruh buruk
 lingkungan dan iklim.
 Kelenturan = kemampuan campuran untuk mengakomodasi
 lendutan permanen pada batas-batas tertentu tanpa
 mengalami retak.
 Kohesi = kemampuan aspal untuk mempertahankan agregat
 tetap ditempatnya setelah terjadi pengikatan.
 Laston = lapis aspal beton.
 Latasir = lapis tipis aspal pasir
 Lataston = lapis tipis aspal beton.
 Marshal Quotient = ratio antara stabilitas dan flow.
 Noise Reduction = Mengurangi kebisingan
 Pbabs = kadar aspal yang terasbsorbsi, persentase terhadap
 berat total agregat.
 Permeabilitas = sifat yang menunjukan kemampuan material untuk
 meloloskan zat alir (fluida) baik udara maupun air
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 Selimut Aspal = film aspal, tebal lapisan aspal yang menyelimuti butir
 agregat, tidak teermasuk yang diserap agregat.
 Skid resistant = tahanan gesekan antara roda kendaraan dengan
 permukaan perkerasan (jalan).
 Stabilitas = kemampuan campuran aspal untuk menahan beban
 lalu lintas tanpa terjadi perubahan bentuk.
 Sub base = lapisan pondasi bawah, lapisan perkerasasn yang
 berada diantara lapisan pondasi bawah dan tanah
 dasar.
 Sub grade = tanah dasar, lapisan terbawah dari perkerasan dapat
 berupa tanah asli atau tanah stabilitas.
 Surface = lapisan permukaan, lapisan perkerasan yang berada
 diatas lapisan pondasi. Lapisan ini paling besar
 menerima beban lalu lintas.
 UCS = unconfined compressive strength ( kuat tekan bebas)
 VFB = voids filled with bitumen (persen ruang diantara
 partikel agregat (VMA) yang terisi aspal tidak
 termasuk aspal yang terserap agregat, dinyatakan
 dalam persen terhadap VMA).
 VIM = voids in mix (ruang udara diantara partikel agregat
 yang diselimuti aspal dalam suatu campuran yang
 telah dipadatkan, dinyatakan dalam persen terhadap
 volumen bulk total campuran).
 VMA = voids in mineral aggregate (volume rongga di antara
 partikel agregat pada suatu campuran beraspal yang
 telah dipadatkan, dinyatakan dalam persen terhadap
 volume total benda uji campuran).
 Wearing Course = lapisan aus.
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